mbm

SCHICHT FUR SCHICHT ZUVERLASSIG DICHT!

DIN 18531

DIN 18535 DIN 18532

= ©

NP —
DIN 18533

Die neuen
Abdichtungsnormen

DIN 18531
Abdichtung von Déchern sowie Balkonen, Loggien
und Laubengéngen

DIN 18532
Abdichtung von befahrbaren Verkehrsfléchen aus Beton

DIN 18533
Abdichtung von erdberihrten Bauteilen

DIN 18534

Abdichtung von Innenréumen

DIN 18535
Abdichtung von Behéltern und Becken
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DIN 18535:

Abdichten von Behdltern und Becken genau erklart

Fir die Abdichtung von Behdltern und Becken ist in diesem
Jahr die neue DIN 18535 in Kraft getreten. Neben den

Angaben zur Ausfihrung enthélt diese nun auch Leitlinien

zur Planung und zur Auswahl der Abdichtungsstoffe. Die
neue DIN 18535 lost die alte DIN 18195-7 ab.

In einem umfassenden Prozess wurden insgesamt sechs neue
Normen mit klar voneinander abgegrenzten Zustandigkeits-
bereichen und einheitlichem Aufbau erarbeitet. Diese 15sen
die bisher giltigen Normen DIN 18195 und DIN 18531

ab (www.derdichtebau.de/abdichtungsnormen)]: Ziel dieser
Reform ist es, die Planung und Ausfihrung der Abdichtungs-
arbeiten erleichtern. Die Normen greifen die Inhalte der
bisherigen Regelwerke auf und wurden dariber hinaus
um neue Abdichtungsstoffe und Regelungen ergénzt. Die
DIN 18535 gliedert sich wie folgt:

DIN 18535
Abdichtung von Behdltern und Becken

Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausfilhrungsgrundsditze
Teil 2: Abdichtung mit bahnenférmigen Abdichtungsstoffen
Teil 3: Abdichtung mit flissig zu verarbeitenden Abdichtungs-
stoffen

Teil T der Norm umfasst alle grundsétzlichen, stoffunabhén-
gigen Regeln zur Planung und Ausfihrung. Ein informativer
Anhang A fihrt zudem Kriterien auf, die zur Auswahl des ge-
eignefen Abdichtungsstoffes herangezogen werden kénnen.

Geltungsbereich

Die DIN 18535 wird bei der Planung, Auswahl und Ausfih-
rung der Abdichtung von Behéltern und Becken verwendet,
die innenliegend, frei aufgestellt oder erdeingebaut sind.
Dazu zdhlen beispielsweise Schwimmbecken, Regenriick-
haltebecken oder Wasserspeicherbecken sowie die dazuge-
hérigen Zu- und Abldufe.

Wie auch die bereits vorgestellten neuen Normen, so
definiert auch die DIN 18535 die zulassigen Abdichtungs-
formen anhand der jeweils vorliegenden Ausgangssituation.
Die Auswahl der Abdichtung wird im Wesentlichen Gber
drei Faktoren bestimmt:

1) Wassereinwirkungsklasse
e W1-B, fir Behdlter mit einer Filllhéhe bis finf Meter
o W2-B, fir Behdlter mit einer Fiillhche bis zehn Meter
* W3-B, fir Behdlter mit einer Fillhéhe iiber zehn Meter

2) Rissklasse
® RO-B, wenn keine Rissbreitendnderungen oder
Neurissbildungen zu erwarten sind
® R1-B, bei Rissen bis 0,2 Millimeter
e R2-B, bei Rissen bis 0,5 Millimeter
® R3-B, bei Rissen bis 1,0 Millimeter und einem
Rissversatz bis 0,5 Millimeter
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3) Standortklasse
e S1-B fir Behdlter im Auflenbereich, die nicht mit
einem Bauwerk verbunden sind
e S52-B fiir Behdlter im Auf3enbereich, der an ein Bau-
werk angrenzt und mit diesem verbunden ist sowie
Behdilter im Innenbereich

Neu in Teil 1 aufgenommen wurde die Regelung zur
Instandhaltung der Abdichtung. Dies soll zu einer maglichst
langen Nutzbarkeit des Behdlters beitragen. Veranlasst wer-
den sollen die sachgemé&Ben Inspektionen und Wartungsar-
beiten laut Norm durch den fiir die Nutzung des Bauwerks
Verantwortlichen. Fir die Standortklasse S2-B muss der
Planer jedoch einen entsprechenden Instandhaltungsplan
erstellen.

Stoffspezifische Regelungen

Teil 2 der Norm regelt den Einsatz von bahnenférmigen
Abdichtungstoffen. Diese dirfen bei jeder Kombination der
oben genannten Faktoren verwendet werden. Die genau-
en stoffspezifischen Regelungen fir die Ausfihrung der
Abdichtung gleichen im Wesentlichen der bisherigen DIN
18195-7. So sieht die Norm weiterhin vor, dass Bitumen-
und Polymerbitumenbahnen zweilagig zur Abdichtung
aufgebracht werden. Ebenso ist die Kombination aus
PolymerbitumenschweiBbahnen und einer Kunststoff- oder
Elastomerbahn zuléssig.

Teil 3 spezifiziert die Regeln fir die Abdichtung mit flissig

zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen. Die Norm unterschei-

det zwischen rissiiberbriickenden und nicht rissiberbri-
ckenden Stoffen. Letztere diirfen nur im Au3enbereich ohne

Unterstitzung benétigt oder inhaltliche
Anmerkungen? Wir helfen gern!

Die neuen Normen mussen sich in der Praxis bewdhren
und in Zukunft von Architekten, Planern und Ausfiihren-
den sicher interpretiert und angewandt werden. Wir
unterstitzen Sie daher in der Ubergangsphase gerne
bei inhaltlichen Fragen und sind offen fir lhre Anmer-
kungen oder Einschatzungen: Wir freuen uns auf den
Dialog mit lhnen.

www.derdichtebau.de/kontakt

derdichtebau.de/

abdichtungsnormen

Angrenzung zu einem Bauwerk und bei Rissklasse RO-B
verwendet werden.

Zu bericksichtigen ist bei flissigen Abdichtungsstoffen

das von der Norm vorgegebene Mindestalter des Beton-
untergrundes. Dies reicht von 28 Tagen beim Einsatz von
Flussigkunststoff bis hin zu mehr als sechs Monaten bei nicht
rissiberbriickenden mineralischen Dichtungsschlammen
oder bei Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliesen und
Platten.
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