Der dichte Bau | DIN 18534 — Abdichtung von Innenraumen

DIN 18534

Innenraume richtig abdichten

08/2025

DIN 18531

e

DIN 18534

<)

DIN 18535

(=)

DIN 18532

=)

_

I_\ e~
DIN 18533

Die
Abdichtungsnormen

DIN 18531
Abdichtung von Déchern sowie Balkonen, Loggien
und Laubengéngen

DIN 18532
Abdichtung von befahrbaren Verkehrsfléchen aus Beton

DIN 18533
Abdichtung von erdberijhrten Bauteilen

DIN 18534
Abdichtung von Innenréumen

DIN 18535
Abdichtung von Behltern und Becken
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Mit klar voneinander abgegrenzten Zustandigkeits-
bereichen, einer einheitlichen Struktur und der Auf-
nahme neuer Abdichtungsstoffe vereinfachen die
Abdichtungsnormen die Anwendung in der Praxis (alle
Informationen zu den Abdichtungsnormen finden Sie
in der Mediathek unter derdichtebau.de/mediathek).
Die DIN 18534 wurde, wie auch die ibrigen Normen
dieser Reihe, auf den Priifstand gestellt und lberarbeitet,
wo es erforderlich war. Erganzt wird sie um einen tech-
nischen Report DIN/TR 18534-7, welcher gegeniiber
den Teilen 1 bis 7 der DIN 18534 keine erganzenden
normativen Festlegungen enthalt, sondern beispielhaft
die Planung der Abdichtung in hauslichen oder &hnlich
genutzten Badern (z. B. Hotels, Patientenzimmer) mit
bodengleichen oder vertieft angeordneten Duschen
erlautert. Die Aufteilung in anwendungsbezogene
Normen wie auch die Normen selbst haben sich in den
vergangenen Jahren in der Praxis bewahrt. Dabei hat
sich aus der praktischen Anwendung, der Diskussion
in Fachkreisen und der fortschreitenden technischen
Entwicklung der Bedarf zur Prazisierung, Erganzung
und Uberarbeitung ergeben.

Die Uberarbeitetete Norm wird 2025 veroffentlich
werden und gliedert sich wie folgt:

DIN 18534 Abdichtung von Innenraumen

= Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausfiihrungs-
grundsatze

= Teil 2: Abdichtung mit bahnenférmigen Abdich-
tungsstoffen

= Teil 3: Abdichtung mit fliissig zu verarbeitenden
Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliese und
Platten (AIV-F)

= Teil 5: Abdichtung mit bahnenférmigen Abdich-
tungsstoffen im Verbund mit Fliesen oder Platten

(AIV-B)

= Teil 6: Abdichtung mit plattenférmigen Abdich-
tungsstoffen im Verbund mit Fliesen oder Platten
(AIV-P)

= DIN/TR 18534-7

Generell gilt fiir diese wie fir alle anderen Abdichtungs-
normen, dass Teil 1 jeweils samtliche Regeln enthalt,
die fur alle normgerechten Abdichtungsstoffe gelten.
Die anschlieféenden Teile sind immer nur in Kombination
mit Teil 1 zu verwenden.

Geltungsbereich und Abgrenzung

Die DIN 18534 kommt bei der Planung und Instandhal-
tung von Abdichtungen von Boden- und Wandflachen in
Innenraumen zur Anwendung, in denen die maximale
Anstauhohe von beispielsweise Brauch- oder Reini-
gungswasser maximal 10 Zentimeter betragt.

Zu diesen Raumen zahlen etwa gewerbliche Kiichen,
Badezimmer, Schwimmbeckenumgange, Duschanlagen,
Produktions- und Gewerbeflachen sowie Bodenflachen
mit Ablauf.

Wichtiger Hinweis:

Wasserabweisende Beschichtungen, Anstriche und
sonstige wasserabweisende Oberbelage sind keine
Abdichtung. Fiir sie und vorgefertigte, in sich abge-
dichtete Duscheinheiten und wasserundurchlassige
Bauteile, etwa aus WU-Beton, gilt die DIN 18534 nicht.


https://www.derdichtebau.de/mediathek
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Einwirkungsklassen, Gefalle wird empfohlen

In Teil 1 der Norm werden die grundsatzlichen Anforde-
rungen an die Art der Abdichtung und den Untergrund
geregelt. Ebenfalls wird in Abschnitt 5 die Intensitat
der Wassereinwirkung klassifiziert. Diese gliedert sich
in die folgenden Klassen:

= WO-I gering

= W1-I mafsig

= W2-I hoch

= W3-I sehr hoch

Fir Raume und Flachen in Klasse WO-I ist keine Ab-
dichtung notwendig, sofern ausreichend schitzende
wasserabweisende Oberflachen, vorhanden sind. Bei
Wanden, die in Klasse W1-I eingeordnet werden kdnnen,
ist ebenfalls keine Abdichtung notig, sofern die Feuch-
tigkeit auch ohne entsprechende Mafsnahmen nicht in
feuchtempfindliche Unterschichten vordringen kann.
In Klasse W2-I und W3-I ist sie zwingend erforderlich.

Bei der Planung der Abdichtung miissen auch mecha-
nische Bewegungen, etwa durch Rissbildungen und
Fugen berticksichtigt werden. Die Norm unterteilt in
drei Rissklassen (R1-I bis R3-I) sowie drei Fugentypen
(F1-I bis F3-I). Aus diesen ergeben sich jeweils An-
forderungen an die Abdichtungsausfiihrung um diese
Riss- und Fugengrofden zu tiberbriicken.

Zur Vermeidung von stehendem Wasser sieht die Norm
den Einbau eines Gefalles vor. Ausgenommen hiervon
sind Bereiche, in denen das Gefalle zu einer erhohten
Rutsch- und damit Unfallgefahr beitragen wiirde, wie
es beispielsweise in Klichen oder in Produktionsbereichen
der Fall ist. Bei geplantem Gefalle muss dieses vom
Tlrbereich weg zum Ablauf hin angelegt werden.

In Bereichen der Wassereinwirkungsklasse W3-I ist
eine Rinne im Tiirbereich einzuplanen, um ein Ubertreten
von Wasser in angrenzende Raume zu verhindern.

Abdichtung mit bahnenférmigen Stoffen
erfiillen auch hochste Anspriiche

In Teil 2 der DIN 18534 werden die Abdichtungsbau-
weisen mit bahnenformigen Stoffen geregelt und den
Wassereinwirkungs- sowie den Rissklassen zugeordnet.

Aus dieser Zuordnung ergibt sich, dass Bitumen- oder
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Kunststoffbahnen in alleiniger Verwendung sowie in
Kombination aus einer Polymerbitumenbahn und einer
Kunststoff- oder Elastomerbahn die Anforderungen der
jeweils hochsten Klassen erfiillen: Bei einer Wasser-
einwirkung der Klasse W2-I bei gleichzeitiger Rissklasse
R3-Isieht die Norm eine einlagige Abdichtung mit
Bitumenbahnen oder Kunststoffbahnen vor.

Den Anforderungen im Falle von W3-I/R3-I wird
entweder mit einer einlagigen Abdichtung mit Kunst-
stoffbahnen oder mit einer zweilagigen Abdichtung,
bestehend aus zwei Bitumenbahnen oder einer Kombina-
tion einer Lage Bitumenbahn mit einer Lage Kunststoff-
oder Elastomerbahn Rechnung getragen.

Teil 3 der DIN 18534 regelt die Abdichtung mit flissig
zu verarbeitenden Stoffen im Verbund mit Fliesen
und Platten. Fur diese Stoffe ist eine Mindesttrocken-
schichtdicke vorgegeben, die fiir Kunststoff-Mortel-
kombinationen mindestens 2,0 mm, fiir Reaktions-
harzabdichtungen mindestens 1,0 mm sowie fur
Polymerdispersionen mindestens 0,5 mm betragt.
Die Einhaltung der entsprechenden Werte soll gemafs
Norm durch Verbrauchsmengenkontrollen oder Nass-
schichtdickenmessung kontrolliert werden. Bei der
Wassereinwirkungsklasse W3-I muss diese Kontrolle
verpflichtend dokumentiert werden.

Die in Teil 4 geregelte Abdichtung mit Gussasphalt
oder Asphaltmastix darf nur angewandt werden, sofern
der Untergrund aus Beton nach DIN EN 1992-1-1
oder aus Zementestrich nach DIN 18560 besteht. Bei
einer Kombination von Gussasphalt und Bitumen-
Schweifsbahnen fiir die Detailausbildung sind auch
Dammschichten gemafs DIN 18560-2 zulassig. Grund-
satzlich kann die Kombination aus Gussasphalt und
einer gegen chemische Einwirkungen bestandigen
Polymer-Bitumenschweifsbahn fiir alle Wassereinwir-
kungsklassen und Rissklassen verwendet werden. Eine
rein aus Gussasphalt oder Asphaltmastix bestehende
Abdichtung erfillt hingegen nur die Anforderungen
von maximal WO0-I/R2-I, eine Kombination aus beiden
Stoffen kann bis W1-I/R2-I verwendet werden.

Die in den Teilen 5 und 6 erlauterten Abdichtungsfor-
men mit bahnenformigen Abdichtungsstoffen im Ver-
bund mit Fliesen oder Platten (AIV-B), beziehungswei-
se Abdichtung mit plattenférmigen Abdichtungsstoffen
im Verbund mit Fliesen oder Platten (AIV-P) sind
grundsatzlich nur fiir die Wassereinwirkungsklassen bis
W2-I bei gleichzeitiger Rissklasse R1-I zugelassen. Mit
entsprechenden Nachweisen kann eine AIV-P jedoch
auch bei hoheren Rissklassen angewandt werden.
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