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Das Klassifizierungssystem

Uberblick {iber die wichtigsten Klassen und ihre Anwendung

in den Normen DIN 18531-18535.
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Die
Abdichtungsnormen

DIN 18531
Abdichtung von Déchern sowie Balkonen, Loggien
und Laubengdngen

DIN 18532
Abdichtung von befahrbaren Verkehrsfléchen aus Beton

DIN 18533
Abdichtung von erdberihrten Bauteilen

DIN 18534
Abdichtung von Innenréumen

DIN 18535
Abdichtung von Behltern und Becken
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Die Abdichtungsnormen DIN 18531 bis DIN 18535
(alle Informationen zu den Abdichtungsnormen finden
Sie in der Mediathek unter derdichtebau.de/mediathek)
sollen Planern und Ausfiihrenden die Handhabung der
Regelwerke in der Praxis sowie die Auswahl der flr
den jeweiligen Planungsfall am besten geeigneten Ab-
dichtungsbauart erleichtern. Neben einer einheitlichen
Struktur und klar abgegrenzten Anwendungsbereichen
der Normen ist auch das einheitliche Klassifizierungs-
system ein wichtiges Kriterium bei der Umsetzung
dieser Zielvorgaben.

Das Klassifizierungssystem hilft dem Planer bei der
Einordnung der jeweils vorliegenden Planungssituation
in das Regelungssystem der Norm. Dazu werden bei-
spielsweise die relevanten aufseren Einwirkungen, die
vorgesehene Nutzung sowie die Leistungen der Ab-
dichtungsbauarten in abgestuften Klassen gegliedert.
Anhand der Zuordnung dieser Klassen zu der konkreten
Planungssituation lassen sich die nach der Norm hierfir
moglichen Abdichtungsbauarten bestimmen.

Die endgultige Wahl der fiir den Planungsfall am besten
geeigneten Abdichtungsbauart erfolgt dann zugleich
auch unter Berlicksichtigung weiterer Aspekte, die sich
aus dem Zuverlassigkeitskonzept (zu finden in der
Mediathek unter derdichtebau.de/mediathek) ergeben.

Einheitliche Klassen sorgen fiir Ubersicht

In DIN 18532 bis DIN 18535 sind die Klassen mit
einheitlichen Kurzzeichen und Klassifizierungsnum-

mern bezeichnet. Sie sind von der geringeren zur héheren
Klasse aufsteigend nummeriert. Die Art und Grofse der
mit den Klassen verbundenen Parameter wird in den
Einzelnormen nach den dort gegebenen Erfordernissen
festgelegt.

Es werden folgende einheitliche Klassen mit entspre-
chenden Klassenkurzzeichen unterschieden, wobei
das x in dieser Auflistung als Platzhalter fur die Klassi-
fizierungsnummer steht:

= Wx: Einwirkungen durch Wasser gekennzeichnet
bzw. Beanspruchung durch Wasser

= Rx: Einwirkungen durch Risse in der Abdichtungs-
unterlage gekennzeichnet durch Entstehungs-
zeitpunkt, Rissweite, Rissweitenanderungen,
Einwirkungstemperatur und ggf. Zuordnung der
Rissklassen zu den Bauteilen, bei denen mit ihnen
zu rechnen ist

* RNx: Raumnutzung gekennzeichnet durch die
Nutzung der Bauwerksbereiche unter oder hinter
abgedichteten Bauteilen

= Nx: Nutzung gekennzeichnet durch die Nutzung
des Bauteils oberhalb der Abdichtung z.B. durch
Verkehr

= Typ x: Fugentypen von Bewegungsfugen gekenn-
zeichnet durch die Haufigkeit und Schnelligkeit der
Fugenbewegungen

= VKx: Verformungsklassen fiir Bewegungsfugen
gekennzeichnet durch das Maximalmafs der Bewe-
gungen der Fugenflanken in x-, y-, z-Richtung
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= Sx: Standortsituationen Lage des abzudichtenden
Bauteils/Bauwerks

Nicht jede Klasse wird in jeder Norm bendtigt und auf-
geflihrt. Um Missverstandnisse und Verwechslungen
bei der Zuordnung zu vermeiden, sind die Kurzzeichen
mit einem Index versehen, der sich aus den Anwen-
dungsbereichen der Normen ableitet:

"
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wie Verkehrsflachen nach DIN 18532,

wie erdberiihrte Bauteile nach DIN 18533,
wie Innenraume nach DIN 18534,

wie Behalter nach DIN 18535.

MBI @derdichtebau

Der dichte Bau GmbH

Mainzer Landstrafe 55 | 60329 Frankfurt am Main
Telefon 069 2556-1314 | Telefax 069 2556-1602

derdichtebau.de

Die niedrigste Nutzungsklasse fiir die Abdichtung einer
Verkehrsflache nach DIN 18532 ist demnach als N1-V
klassifiziert. Die hochste Wassereinwirkungsklasse flr
die Abdichtung eines Behalters nach DIN 18535 ist als
W3-B klassifiziert.
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DIN 18531
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Abdichtung von nicht genutzten und genutzten Dachern sowie
von Balkonen, Loggien und Laubengangen

DIN 18531

= DIN 18534

DIN 18535 DIN 18532
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DIN 18533

Die
Abdichtungsnormen

DIN 18531
Abdichtung von Déchern sowie Balkonen, Loggien
und Laubengdngen

DIN 18532
Abdichtung von befahrbaren Verkehrsfléchen aus Beton

DIN 18533
Abdichtung von erdberihrten Bauteilen

DIN 18534
Abdichtung von Innenréumen

DIN 18535
Abdichtung von Behltern und Becken

00000

Nutzung auf der Abdichtung

Nicht genutzte Dacher

Dachflachen die nur zum Zwecke der Pflege, Wartung
und allgemeinen Instandhaltung begangen werden;
Dachflachen mit extensiver Begriinung

Genutzte Dacher

Begehbare Dachflachen, z. B. Dachterrassen, Gehwege
in begrinten Dachern; Dachflachen mit intensiver
Begriinung; Dacher mit am Tragwerk befestigten oder
ballastierten Solaranlagen und/oder haustechnische
Anlagen

Gefalle

Die Regelungen zur Planung von Oberflachengefalle
wurden umfassend Uiberarbeitet und prazisiert sowie
in einem eigenen, neuen Anhang zu DIN 18531-1 hierzu
ausfuhrlich erlautert.

MBI @derdichtebau

Der dichte Bau GmbH

Mainzer Landstrafe 55 | 60329 Frankfurt am Main
Telefon 069 2556-1314 | Telefax 069 2556-1602

derdichtebau.de

Hinweis:

In DIN 18531 nutzt dieses Klassifizierungssystem
nicht. Die Wahl der fiir den Planungsfall am besten
geeigneten Abdichtungsbauart erfolgt in DIN 18531
unter Berticksichtigung des Anwendungsbereiches
(Nutzung auf der Abdichtung) sowie des vorgese-
henen Gefalles. Die in den Ubrigen Abdichtungs-
normen bereits verankerten zusatzlichen Kriterien
fur die Planung der Abdichtung wurden in einem
Anhang zu DIN 18531-3 aufgenommen.
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Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflachen aus Beton (Index V)

DIN 18531
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Die
Abdichtungsnormen

DIN 18531
Abdichtung von Déchern sowie Balkonen, Loggien
und Laubengéngen

DIN 18532
Abdichtung von befahrbaren Verkehrsfléchen aus Beton

DIN 18533
Abdichtung von erdberihrten Bauteilen

DIN 18534
Abdichtung von Innenréumen

DIN 18535
Abdichtung von Behéltern und Becken
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Nutzungsklassen (Nx-V)

Nutzung durch Fufsganger und Fahrzeuge unterschied-
licher Gewichtsklassen mit Angabe der Arten der
hierunter fallenden Verkehrsflachen.

N1-V

gering belastete Verkehrsflachen, die vorwiegend als
Fufs- oder Radweg genutzt werden

Arten: Fufsgdnger- und Radwegbrlicken

N2-V

mafsig belastete Verkehrsflachen mit einer maximalen
Neigung von 4 % mit vorwiegend ruhendem Verkehr

mit leichten Fahrzeugen bis zu 30 kN Gesamtgewicht
(PKW)

Arten: Zwischendecken und Freidecks von Parkhéu-
sern, Parkdéacher, Hofkellerdecken und Durchfahrten
oder haustechnische Anlagen

N3-V
hoch belastete Verkehrsflachen mit vorwiegend
ruhendem Verkehr mit Fahrzeugen mittleren Ge-

wichts bis 160 kN (PKW und leichte LKW), im Einzelfall

auch > 160 kN (schwere LKW) Gesamtgewicht, un-
abhangig von der Neigung

Arten: Zwischendecks und Freidecks von Parkhau-
sern, Parkdécher, Hofkellerdecken und Durchfahrten
Zufahrtsrampen und Spindeln, Anlieferzonen fiir
schwere LKW und Feuerwehrzufahrten

N4-v

sehr hoch belastete Verkehrsflache im Zuge von Stra-
fsen mit nicht vorwiegend ruhendem Verkehr auch mit

schweren Fahrzeugen > 160 kN
Arten: Fahrbahntafeln von Briicken

Rissklassen (Rx-V)
Risse im Abdichtungsuntergrund aus bestimmungsge-
mafs bemessenen Betonkonstruktionen

RO-V
keine oder keine neue entstehenden Risse oder keine
Rissbreitenanderungen bereits vorhandener Risse

R1-V

rechnerische Rissbreite bis 0,3 mm, Uberlagert durch
Rissbreitenanderung aus Temperatur- und/oder Ver-
kehrseinwirkung

Bauweisen
Anordnung der Abdichtungsschicht im Fahrbahnaufbau

Bauweise 1a
Abdichtungsschicht auf dem Konstruktionsbeton
unter einer Nutzschicht

Bauweise 1b
Abdichtungsschicht auf dem Konstruktionsbeton,
direkt genutzt

Bauweise 2a

Abdichtungsschicht auf dem Konstruktionsbeton
unter einer Warmedammschicht
(Umkehrdachbauweise)

Bauweise 2b
Abdichtungsschicht auf der Warmedammschicht
unter einer Lastverteilungsschicht
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Der dichte Bau GmbH

Mainzer Landstrafe 55 | 60329 Frankfurt am Main
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Abdichtung von erdberiihrten Bauteilen (Index E)
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Die
Abdichtungsnormen

DIN 18531
Abdichtung von Déchern sowie Balkonen, Loggien
und Laubengéngen

DIN 18532
Abdichtung von befahrbaren Verkehrsfléchen aus Beton

DIN 18533
Abdichtung von erdberihrten Bauteilen

DIN 18534
Abdichtung von Innenréumen

DIN 18535
Abdichtung von Behéltern und Becken
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Wassereinwirkungsklassen (Wx-E)
Art und Hohe der Wassereinwirkung auf die Abdich-
tungsschicht auf bestimmten Bauteilen

W1-E
Bodenfeuchte und nichtdriickendes Wasser

W1.1-E
Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser bei
Bodenplatten und erdberiihrten Wanden

W1.2-E

Bodenfeuchte und nichtdriickendes Wasser bei
Bodenplatten und erdberiihrten Wanden mit Dra-
nung

W2-E
Driickendes Wasser

W2.1-E
Mafsige Einwirkung von driickendem Wasser < 3 m
Eintauchtiefe (HGW/HHW)

W2.2-E
Hohe Einwirkung von driickendem Wasser >3 m
Eintauchtiefe (HGW/HHW)

W3-E
Nicht driickendes Wasser auf erdiiberschiitteten
Decken

W4-E
Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie
Kapillarwasser in und unter Wanden

Rissklassen (Rx-E)

Risshildung, Rissbreitenanderung, Rissversatz im
Untergrund mit Nennung typischer Abdichtungsunter-
griinde oder Situationen, die zu Rissbildung fiihren
kdnnen

R1-E (gering)

Risshildung oder Rissbreitenanderung < 0,2 mm
Beispiele: Stahlbeton ohne rissverursachende
Zwang- und Biegeeinwirkung, Mauerwerk im Sockel-
bereich, Untergriinde flir Querschnittsabdichtungen

R2-E (mafig)

Rissbildung oder Rissbreitenanderung < 0,5 mm
Beispiele: geschlossene Fugen von flachigen Bau-
teilen (z. B. bei Fertigteilen), unbewehrter Beton,
Stahlbeton mit rissverursachender Zwang-, Zug- oder
Biegeeinwirkung, erddruckbelastetes Mauerwerk, an
Fugen von Materialiibergdngen

R3-E (hoch)

Rissbildung oder Rissbreitenanderung < 1,0 mm und/
oder Rissversatz < 0,5 mm;

Beispiele: Abdichtungsriicklagen an Aufstandsfugen
von erddruckbelasteten Wénden

R4-E (sehr hoch)

Rissbildung oder Rissbreitenanderung < 5,0 mm und/
oder Rissversatz < 2,0 mm

Beispiele: Risse infolge von Umwelteinfliissen wie
Erschlitterungen oder Erdbeben
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Raumnutzung (RNx-E)
Nutzungsabhangig unterschiedlich hohe Anforderungen
an die Trockenheit der Raumluft

RN1-E (geringe Anforderung)

Raumnutzung mit geringer Anforderung an die Trocken-
heit der Raumluft

Beispiele: offene Werk- oder Lagerhallen, Tiefgaragen

RN2-E (libliche Anforderung)

Raumnutzung mit Gblicher Anforderung an die
Trockenheit der Raumluft und Zuverlassigkeit der
Abdichtungsbauart

Beispiele: Aufenthaltsrdume, Rdume zur Lagerung
von feuchteempfindlichen Giitern wie Keller- und La-
gernutzungen in (iblichen Wohn- und Blirogebduden

RN3-E (hohe Anforderung)

Raumnutzung mit hoher Anforderung an die Trocken-
heit der Raumluft und hoher Anforderung an die Zu-
verlassigkeit der Abdichtungsbauart

Beispiele: Magazine zur Lagerung unersetzlicher
Kulturgiiter, Rdume flir Zentralrechner

Bewegungsfugen im Tragwerk
Art, Haufigkeit und Ursachen der Bewegung im Abdich-
tungsuntergrund

Fugen Typ I

Fugen fur langsam ablaufende und einmalige oder
selten wiederholte Bewegungen

Beispiele: Setzungsbewegungen oder Ldngenadnde-
rungen durch jahreszeitliche Temperaturschwankun-
gen

Fugen Typ II

Fugen flr schnell ablaufende oder haufig wiederholte
Bewegungen

Beispiele: Bewegungen durch wechselnde Verkehrs-
lasten oder Langendnderungen durch tageszeitliche
Temperaturschwankungen

MBI @derdichtebau

Der dichte Bau GmbH

Mainzer Landstrafe 55 | 60329 Frankfurt am Main
Telefon 069 2556-1314 | Telefax 069 2556-1602

derdichtebau.de

Fugenverformungsklassen (VKx-E)
maximale Grofse der Fugenbewegungen in Richtung
Vx: senkrecht zur Abdichtungsebene (Scherung),
Vy: in Abdichtungsebene (Dehnung Stauchung),

Vz: in Abdichtungsebene (Verzerrung),

Vr: als Resultierende

VK1-E
Vr £5mm

VK2-E
Vr <10 mm, max. Einzelverformung Vx <10 mm
oder Vy <10 mm

VK3-E
Vr <15 mm, max. Einzelverformung Vx <20 mm
oder Vy < 20 mm

VK4-E
Vr <20 mm, max. Einzelverformung Vx <30 mm
oder Vy < 20 mm

VK5-E
Vr <25 mm, max. Einzelverformung Vx <40 mm

DER
DICHTE
BAU

Informationszentrum
Flachdach- und
Bauwerksabdichtung
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Die
Abdichtungsnormen

DIN 18531
Abdichtung von Déchern sowie Balkonen, Loggien
und Laubengéngen

DIN 18532
Abdichtung von befahrbaren Verkehrsfléchen aus Beton

DIN 18533
Abdichtung von erdberihrten Bauteilen

DIN 18534
Abdichtung von Innenréumen

DIN 18535
Abdichtung von Behéltern und Becken
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Wassereinwirkungsklassen (Wx-I)
Art und Haufigkeit der Wassereinwirkung auf die Ab-
dichtungsschicht; Anwendungsbeispiele

WO0-I

Flachen mit nicht haufiger Einwirkung aus Spritzwasser
Beispiele: Bereiche von Wandfldachen (iber Wasch-
becken in Bddern und Splilbecken in hdauslichen
Klichen; Bereiche von Bodenfldchen im hduslichen

Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren, durch
anstauendes Wasser intensiviert

Beispiele: Flachen im Bereich von Umgéngen von
Schwimmbecken; Flachen von Duschen und Dusch-
anlagen in Sportstétten/ Gewerbestatten; Flachen in
Gewerbestitten (z.B. gewerbliche Klichen, Wésche-
reien, Brauereien)

Bereich ohne Ablauf, etwa in Klichen, Hauswirt-
schaftsrdumen, Gaste-WCs

W1-I

Flachen mit haufiger Einwirkung aus Spritzwasser
oder nicht haufiger Einwirkung aus Brauchwasser,
ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser
Beispiele: Wandflachen tiber Badewannen und in
Duschen in Baddern; Bodenflachen im hauslichen
Bereich mit Ablauf; Bodenfldchen in Bddern ohne/mit
Ablauf ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Dusch-
bereich

W2-1

Flachen mit haufiger Einwirkung aus Spritzwasser
und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden
zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert
Beispiele: Wandflachen von Duschen in Sportstéatten/
Gewerbestdtten; Bodenflachen mit Abldufen und/
oder Rinnen; Bodenfldachen in Raumen mit bodenglei-
chen Duschen; Wand- und Bodenflachen von Sport-
stdtten/Gewerbestétten

W3-1I
Flachen mit sehr haufiger oder lang anhaltender Ein-
wirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser und/oder

Fugen
Fugenarten, Ursache der Bewegungen, Beispielhafte
Bauteile

F1-1

Fugen im Abdichtungsuntergrund;

Beispiele: Feldbegrenzungs-, Rand- oder Anschluss-
fugen mit Bewegungen aus der konstruktiven Situation
sowie aus mechanischen und thermischen Einwirkun-
gen

F2-I

Fugen an Einbauteilen und Durchdringungen;
Beispiele: Fugen zwischen Abdichtungsuntergrund
und Einbauteilen oder Durchdringungen mit Bewe-
gungen aus der konstruktiven Situation sowie den zu
erwartenden mechanischen und thermischen Einwir-
kungen

F3-I

Fugen im Tragwerk

Beispiele: Bewegungsfugen mit Bewegungen aus der
Tragwerksplanung.
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Rissklassen (Rx-E)

Rissbildung, Rissbreitenanderung, Rissversatz im
Untergrund mit Nennung typischer Abdichtungsunter-
grinde, die zu der Risshildung fiihren kénnen

R1-I

bis ca. 0,2 mm

Beispiele: Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, Putz, an
kraftschliissig geschlossenen Fugen von Gips- und
Gipsfaserplatten

R2-1

bis ca. 0,5 mm

Beispiele: an kraftschliissig geschlossene Fugen von
plattenférmigen Bekleidungen, an Fugen von grofsfor-
matigem Mauerwerk, bei erddruckbelastetem Mauer-
werk

R3-I

bis ca. 1,0 mm, zusatzlich Rissversatz bis ca. 0,5 mm
Beispiele: an Aufstandsfugen von Mauerwerk, Mate-
rialtibergdnge

MBI @derdichtebau

Der dichte Bau GmbH

Mainzer Landstrafe 55 | 60329 Frankfurt am Main
Telefon 069 2556-1314 | Telefax 069 2556-1602

derdichtebau.de
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Abdichtung von Behaltern und Becken (Index B)
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DIN 18531
Abdichtung von Déchern sowie Balkonen, Loggien
und Laubengéngen

DIN 18532
Abdichtung von befahrbaren Verkehrsfléchen aus Beton

DIN 18533
Abdichtung von erdberihrten Bauteilen
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Abdichtung von Innenréumen
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Abdichtung von Behéltern und Becken
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Wassereinwirkungsklassen (\Wx-B)
Flllhéhe von Behaltern und Becken, Wassertemperatur
<32°C.

W1-B
< 5 m Wassersaule

W2-B
<10 m Wassersaule

W3-B
> 10 m Wassersaule

Rissklassen (Rx-B)
Rissbildung, Rissbreitenanderung, Rissversatz im
Untergrund

RO-B
keine Neurisshildung bzw. keine Rissbreitenanderungen
vorhandener Risse

R1-B
neu entstehende Risse oder Rissbreitenanderung bis
maximal 0,2 mm

MEIH @ derdichtebau

Der dichte Bau GmbH

Mainzer Landstraf3e 55 | 60329 Frankfurt am Main
Telefon 069 2556-1314 | Telefax 069 2556-1602

derdichtebau.de
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R2-B
neu entstehende Risse oder Rissbreitenanderung bis
maximal 0,5 mm

R3-B
neu entstehende Risse oder Rissbreitenanderung bis
maximal 1,0 mm, Rissversatz bis 0,5 mm

Standortsituationen (Sx-B)

Bedingt durch die jeweilige Standortsituation der Behal-
ter ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an
die Zuverlassigkeit der Abdichtung.

S1-B

Behalter im Aufsenbereich, der nicht mit einem Bau-
werk verbunden ist.Die Behalterabdichtung dient zur
Abdichtung gegen das Auslaufen des Fiillwassers

S2-B

Behalter im Aufsenbereich, der an ein Bauwerk an-
grenzt und mit diesem verbunden ist, sowie Behalter
im Innenbereich eines Bauwerks und Behalter im
Bauwerksinneren.Die Behalterabdichtung dient zu-
gleich der Abdichtung des Bauwerks gegeniiber dem
Fillwasser.
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