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Bitumenbahnen fuir die Flachdach-
und Bauwerksabdichtung

Unterschiedliche Bahnen fiir die einzelnen Verarbeitungsverfahren

Schweifsbahn, Kaltselbstklebebahn, Bitumenbahn

Fir die unterschiedlichen Anwendungsbereiche und
Einsatzgebiete steht eine Vielzahl an unterschiedlichen
Bitumenbahnen zur Verfligung. Diese Bahnen

unterscheiden sich auch in der Verarbeitungsweise.

Diese Verarbeitungsverfahren werden hier
detailliert vorgestellt:

= Schweifsverfahren

= Kaltselbstklebeverfahren
= Giefsverfahren

= Mechanische Befestigung

(Polymer-)Bitumenbahnen eignen sich hervorragend
fir die Abdichtung von Flachdachern und flach
geneigten Dachflachen. Ihre bewahrten Eigenschaften
ermoglichen eine zuverlassige und langlebige Dach-

abdichtung. Neben dem Einsatz fiir die Abdichtung von
Flachdachern eignen sich die Bahnen ebenso fiir die
Bauwerksabdichtung: erdberiihrte Bereiche, Briicken
oder Tunnel — Gberall dort, wo Teile eines Bauwerks
dauerhaft mit Feuchtigkeit in Berihrung kommen.

abc — Technische Regeln Abdichtungen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen
Verarbeitungsverfahren finden Sie abc.
Geben Sie in der Suche auf derdichtebau.de
#ddbaul0470 ein oder scannen Sie den
QR-Code, um direkt zu den Informationen
zu kommen.
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Unterschiedliche Bitumenbahnen im Abdichtungsaufbau

PolymerbitumenschweiBbahn

Kaltselbstklebende
Polymerbitumenbahn

Gefalledammung

Dampfsperre

Bitumen-Voranstrich

Unterkonstruktion, Beton

Bespielhafter Dachaufbau: Flachdachabdichtung auf Betonuntergrund

Lagenversatz

Uberdeckung

2. Lage

Bitumenbahnen werden meist mehrlagig verlegt. Dabei ist der entsprechende Lagenversatz einzuhalten
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Das Schweifsverfahren

Aufbringen einer beschieferten Oberlagsbahn im Schweifdverfahren

Das Schweifsen ist ein erprobtes und bewahrtes Ver-
arbeitungsverfahren, das sicher, einfach und unemp-
findlich ist. Modifiziert mit Polymeren und Fillstoffen
erhalten die Bitumendeckschichten die fiir den
Schweifdvorgang nétigten Eigenschaften. Eine
»PYE-PV 200 S5“ ist ein Beispiel fiir eine oft verwen-
dete Schweifsbahn. Das ,,S“ in der Kennzeichnung
deutet auf das Verarbeitungsverfahren.

Vor dem Schweifsen wird die Bahn ausgerollt und
ausgerichtet. Um eine moglichst ebene Abdichtung zu
erhalten erfolgt die Abdichtung im Lagenversatz. Hier-

bei miissen 80 mm Naht- und Stofsiiberdeckung einge-
halten werden. Bei konstanter Verlegegeschwindigkeit
wird die Bahn mit der Unterlage vollflachig verklebt.
Der Wickelkern sorgt hierbei fiir den gleichmafsigen
Anpressdruck und fiir eine hohlraumfreie Verklebung
der Naht.

Schweifshahnen kénnen in allen Lagen eines Dachab-
dichtungssystems eingesetzt werden, als Dampfsperre,
als erste Lage der Abdichtung und als Oberlagsbahn. Das
Schweifsverfahren ist das witterungsunempfindlichste
Verfahren und findet nahezu ganzjahrige Anwendung.

Wichtig ist die gleichmafiige Erwarmung der Bitumendeckschicht, so
dass in ganzer Breite vor der Bahn permanent ein Bitumenwulst
herlauft. Die seitlich austretende Bitumenmasse zeigt den optimalen,
hohlraumfreien Nahtverschluss.

Beim Schweifdverfahren wird zur Fiihrung der Rolle ein Rollenzieher
(oberes Bild) genutzt oder der Rollenfiihrungsbiigel (unteres Bild) zum
Hinterherziehen der Bahn, bei dem das Laufen auf der noch warmen
Bahn vermieden wird.
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Das Kaltselbstklebeverfahren

Verarbeitung einer kaltselbstklebenden Polymerbitumenbahn

Bei diesem Verfahren werden speziell ausgeristete

Polymerbitumenbahnen kaltselbstklebend verarbeitet.

Die untere Bitumendeckschicht besitzt eine gute
Kaltklebefahigkeit, so dass diese nicht mehr erhitzt
werden muss. Mit einer Abziehfolie ist die Klebe-
schicht geschitzt.

Kaltselbtsklebende Polymerbitumenbahnen sind

durch die Abkiirzung KSP gekennzeichnet. So ist
eine Bahn mit der Bezeichnung PYE-KTG KSP-2,8
eine kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn mit

einer Kombinationstragereinlage mit iberwiegendem

Glasfaseranteil (KTG) in einer Dicke von 2,8 mm.

Der Untergrund muss fir eine Kaltverklebung geeignet
oder daflir vorbereitet sein. Bei sorgfaltiger Ausrichtung
ist ein spannungsfreier und gerader Verlauf der Bahn
sichergestellt. Bei der Ausrichtung der Bahn muissen
80 mm Nahtiiberdeckung eingehalten werden. Die
Naht erhalt besondere Aufmerksamkeit. An dieser
Stelle kann die gute Kaltselbstklebefahigkeit der Bahn
durch thermische Aktivierung unterstitzt werden.

Nach dem Ausrichten der Bahn erfolgt der eigentliche Klebevorgang.
Beim Entfernen der Schutzfolie wird die Bahn gleichmafiig angedriickt.

Das Kaltselbstklebeverfahren ist besonders bei feuergefahrdeten
Unterkonstruktionen oder brandsensiblen Umgebungen geeignet.
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Das Giefdverfahren

Verarbeitung einer Bitumenbahn im Gief3verfahren

Das Giefsverfahren ist die am langsten angewandte
Verarbeitungsmethode. Die Sicherheit und Robustheit
der Methode kommt mittlerweile wieder haufiger in
verschiedenen Verbundsystemen mit Elastomerbitu-
menklebemasse zur Anwendung.

Die Ausrichtung der Bahn erfolgt mit 80 mm Naht- und
Stofdiiberdeckung. Bitumenmasse wird in einem Kocher
erhitzt und zur Verarbeitung in eine Giefskanne gefiillt.

In diese heifse und fliissige Bitumenmasse wird die Bitu-
menbahn verlegt. Temperatur und Menge der aufzugie-
f3enden Bitumenmasse, Geschwindigkeit des Einrollens
der Bahn und der Druck auf die Bahn mit Wickelkern sind
exakt aufeinander abgestimmt. Um eine gute Verklebung
sicherzustellen, ist die Unterseite der Bahn besandet.

Vorteil dieses Verfahrens: Auf der zu deckenden Flache
werden kleinere Unebenheiten ausgeglichen.

Bitumenmasse wird in einem ... und zur Verarbeitung in eine
Kocher erhizt ... Giefskanne gefiillt.

Wichtig ist, dass beim Giefden die heifsfliissige Klebemasse so vor die
aufzuklebende Bitumenbahn gegossen wird, dass beim Einrollen der
Bahn ein Bitumenwulst in ganzer Breite vor der Bahn her lauft und
seitlich austritt (wie oben).

Das Abstreuen mit Schiefersplit ... und sorgt fiir ein einheitliches
erfolgt in die noch fliissige Gesamtbild.
Bitumenmasse ...
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Mechanische Befestigung

Mechanische Befestigung einer Unterlagsbahn

Bitumenbahnen kdnnen mechanisch befestigt werden.
Zum Beispiel auf dem warmegedammten Stahltra-
pezprofil eines Industriedaches. Tragereinlagen aus
Glasgewebe oder Polyestervlies sowie Kombinations-
tragereinlagen verleihen der Bitumenbahn die notwendige
hohe Ausreifsfestigkeit, die fir die mechanische
Befestigung erforderlich ist.

Mehrlagige Verlegung

Bei der mehrlagigen Verlegung wird die erste Lage
ausgerichtet und mit Befestigungselementen in den
vorgegebenen Abstanden befestigt. Die Befestigung
erfolgt z.B. mit dem Setzautomaten im mindestens 80 mm
breiten Uberdeckungsbereich. Uber den Befestigungs-
elementen wird die nachste Bahn angeordnet und an
der Naht verschweifst. Mit Nahtbrenner und Nahtabroller
werden alle Langs- und Quernahte sicher verschlossen.
Anschliefsend wird die Oberlagsbahn im Lagenversatz
angeordnet und vollflachig aufgeschweifst.

Einlagige Verlegung

Wie bei der mehrlagigen Abdichtung werden die Bahnen
ausgerollt, ausgerichtet und mechanisch befestigt.
Die Uberdeckung der Bahnen betragt hier mindes-
tens 110 mm. Nach der mechanischen Befestigung

folgt der entscheidende Teil dieses Abdichtungsver-
fahrens: Das Verschweifsen der Nahte. Denn diese sind
fur die Dichtheit des gesamten Daches verantwortlich.
Die Langsnahte werden mit dem Heifsluftaumaten mit
einer Mindestfligebreite von 60 mm geschlossen. Die
vorgegebene gleichmafiige Geschwindigkeit sorgt fir
eine kontrollierte und damit sichere Nahtverklebung.
Die Quernahte werden mit Heifsluftféon und Andruck-
rolle sicher gefligt. Der gleichmafsig austretende
Bitumenwulst zeigt den einwandfreien Verschluss der
Nahte.
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Mehrlagige Verlegung

Die erste Lage bei der mehrlagigen Verlegung wird ... ... mit Befestigungselementen fixiert.

Die Langs- und Querndhte der ersten Lage bei der mehrlagigen Verlegung ... anschliefend wird die Oberlege vollflachig aufgeschweifdt.
werden sicher veschlossen, ...

Einlagige Verlegung

Bei der einlagigen Verlegung betrégt die Uberdeckung mindestens 110 mm. Die Kopfnahte werden mit dem Heif3luftféhn und Andruckrolle verklebt.

Die Langsnahte werden mit dem Heifsluftautomaten verschlossen. Es ergibt sich ein gleichmafiges Gesamtbild.
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abc — Technische Regeln Abdichtungen

Das Regelwerk fur Abdichtungen mit bahnenférmigen Werkstoffen

Weitere Informationen zur Planung und Ausfihrung
von Dachabdichtungen finden Sie im abc — Technische
Regeln Abdichtungen.

Das Regelwerk ist vollstandig kostenfrei nutzbar unter
www.derdichtebau.de/abc. Registrierte Nutzer erhalten
zudem Zugriff auf die interaktive PDF des abc.
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