
Dachrandabschluss mit Polymerbitumenbahnen

Ein Klick auf die jeweilige Ebene
zeigt die Lage des entsprechenden Elements an
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Gefällerichtung

Dachneigung

> 5º

< 5º

Höhe über OK-Belag

> 100 mm

> 150 mm
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Holzwerksto�platte, z. B. BFU, unterfüttert mit geeigneter Wärmedämmung

Metallabdeckung mit Stoßblech und/oder Halter

Keil

obere Abdichtungslage

untere Abdichtungslage

Wärmedämmung

Dampfsperre

Bitumen-Voranstrich

Beton
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