Elastomerbitumen-Schweifdshahnen

PYE PV 200
Polymerbitumen Tragereinlage
(elastomermodifiziert) Polyestervlies 200 g/m?

Elastomerbitumen-Schweifshahnen

PYE G 200
Polymerbitumen Tragereinlage
(elastomermodifiziert) Glasgewebe 200 g/m?

Bitumen-Schweifshahnen

G 200

Tragereinlage
Glasgewebe 200 g/m?

Bitumen-Dachdichtungsbahnen

G 200

Tragereinlage
Glasgewebe 200 g/m?

Kaltselbstklebende Elastomerbitumenbahnen

KTG
Kombinationstragereinlage
mit uberwiegendem
Glasanteil (mind. 120 g/m?)
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