Systematik der Kunststoff- und Elastomerbahnen

Bahnenart

Werkstoffbasis

Bezeichnung

Kunststoffbahnen

Thermoplaste

ECB
Ethylen- Copolymer-Bitumen

EVA
Ethylen-Vinylacetat-Terpolymer

FPO
Flexible Polyolefine

PIB
Polyisobutylen

PVC-P
Polyvinylchlorid plasticized

Elastomerbahnen

Thermoplastische
Elastomere (TPE)

TPE

Thermoplastisches Elastomer

Elastomere

EPDM
Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer
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