Nahtfugung von Kunststoff- und Elastomerbahnen

Flugeverfahren Stoff Mindestfligebreite mm
ECB 20
EVA 20
FPO 20
Heifsluftschweifsen PIB 20
PVC-P 20
TPE 20
EPDMY 30
EVA 30
Quellschwelfsen PIB 30
PVC-P 30
Nahtfligeband/ PIB? 40
Abdeckband EPDM 40
Hglﬁluftschwglﬁen CPDM 40
mit Polymerbitumen

1) = Mit thermoplastischen Eigenschaften oder mit vorkonfektioniertem thermoplastischen Dichtrand

2) = Gefalle der Abdichtungslage mindestens 2 %; bei gefallelosen Flachen ist die Verlegung nach den
herstellerseitigen Vorgaben mit den dort beschriebenen besonderen Mafsnahmen erforderlich
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