Lagesicherung durch Verklebung

Heifsbitumen/ -
Verschweifsung/ Kaltbitumen ¥ PU-zghzher:i:ggst/o £ 3
Kaltselbstverklebung
Innenbereich 10 %/m? 2 Streifen/m? 4 Streifen/m?
Innenrand 20 %/m? 3 Streifen/m? 5 Streifen/m?
Aufsenrand 30 %/m? 3 Streifen/m? 6 Streifen/m?
Ecke 40 %/m? 4 Streifen/m? 8 Streifen/m?

1) = ca. 100 g/m und Streifen
2) = ca. 40 g/m und Streifen
3) = 25 ml/m und Streifen (Streifenbreite ca. 30 mm)
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