Ein Klick auf die jeweilige Ebene
#ddbau01425 zeigt die Lage des entsprechenden Elements an

Dachrandabschluss mit Polymerbitumenbahnen
fiir die einlagige Dachabdichtung
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S > 5° > 100 mm
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Keil
Profilfuller (bei Bedarf)

Polymerbitumenbahn fir
einlagige Verlegung

Metallabdeckung

Holzwerkstoffplatte, z. B. BFU, unterfiittert mit
geeigneter Warmedammung

obere Abdichtungslage

untere Abdichtungslage Warmedammung

Warmedd@mmung senkrecht Dampfsperre
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Linienbefestigung mit Flachschiene Stahltrapezprofil
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