Elastomerbitumen-Schweif3bahnen

PYE

Polymerbitumen
(elastomermodifiziert)

PV 200
Tragereinlage

Polyestervlies 200 g/m?

Elastomerbitumen-Schweifsbahnen

PYE

Polymerbitumen
(elastomermodifiziert)

Bitumen-Schweifbahnen

Bitumen-Dachdichtungsbahnen

G 200
Tragereinlage
Glasgewebe 200 g/m?

G 200
Tragereinlage
Glasgewebe 200 g/m?

G 200
Tragereinlage
Glasgewebe 200 g/m?

Kaltselbstklebende Elastomerbitumenbahnen

PYE

Polymerbitumen
(elastomermodifiziert)

KTG

Kombinationstragereinlage

mit iberwiegendem

Glasanteil (mind. 120 g/m?)

S
Schweifsbahn

S
Schweifsbahn

S
Schweifsbahn

DD
Dachdichtungsbahn

KSP
kaltselbstklebende
Polymerbitumenbahn

5
Dicke in mm

4
Dicke in mm

4
Dicke in mm

2,8

Dicke in mm
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