EVA-BV-K-PV-GV-1,5-SK

EVA
Ethylen-Vinylacetat- BV
Y Y bitumenvertréaglich
Terpolymer
PVC-P-BV-E-GV-2,0-SK
Pol P'vcrhpl id BY
ATl aL ot bitumenvertraglich
weich

PVC-P-NB-V-PG-1,8

PVC-P NB
Polyvinylchlorid nicht
weich bitumenvertraglich
FPO-BV-V-PG-GV-1,8
FPO BV

flexible Polyolefine bitumenvertraglich

EPDM-BV-V-GG-1,6 PBS bzw. SK

EPDM
Ethylen-Propylen-
Dien-Terpolymer

BV

bitumenvertraglich
EPDM-BV-K-PV-1,3
EPDM

Ethylen-Propylen-
Dien-Terpolymer

BV

bitumenvertraglich

PIB-BV-K-PV-1,5
PIB BV
Polyisobutylen bitumenvertraglich

K
Kaschierung

E
Einlage

\'}
Verstarkung

\'J
Verstarkung

Verstarkung

K

Kaschierung

K

Kaschierung

PV-GV
Glasvlies

GV
Glasvlies

PG
Polyestergewebe

PG-GV
Polyestergewebe und
Glasvlies

GG
Glasgittergelege/-
gewebe

PV

Polyestervlies

PV

Polyestervlies

1,5
Dicke in mm

2
Dicke in mm

1,8
Dicke in mm

1,8
Dicke in mm

1,6
Dicke in mm

13

Dicke in mm

1,5

Dicke in mm

SK
Selbstklebeschicht

SK
Selbstklebeschicht

PBS bzw. SK
Polymerbitumen-
schicht bzw.
Selbstklebeschicht
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