Auswabhl einer Abdichtung mit Kunststoff- oder Elastomerbahnen

Anwendungs- Geplantes Stoffe
bereich Gefille Mindestnenndicke d . in mm
ECB EVA FPO PIB |PVC-P| TPE E?\I,J)M EPDM
22% 2,0 | 1,2 1,2 1,5 1,2 1,2 1,3 1,1
Nicht genutzte
Dacher
<2 %? 2,3
1,3
22% 2,0 1,5
Genutzte
Dacher
<2 %? 2,3 1,5

a = Oder ohne Gefalle
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